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宋丽茹第二单元 口腔无机非金属材料
 第六节 模型材料

一、种类及组成

常用的模型材料有

。对这些模型材料性能要求是：

1.有良好的流动性、可塑型，

2.有适当的凝固时间30～60分钟为宜，

3.精确度高，压缩强度大、表面硬度高，

4.与印模材料不发生化学变化。
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：是生石膏置于110～120摄氏度的温度下，开放式加

热驱除一部分结晶水而得。

又称水石，是由生石膏密闭式加热脱水制成

又称超硬人造石，是一种改良的人造石，其性能比

人造石又提高了一步，压缩强度可达到50～110 MPa，布氏硬度

大于17，流动性好，可得到形态精密的模型。纯度高，晶体不变

形，表面积小，混水率0.22比人造石低，硬度和强度比人造石大。



宋丽茹

二、凝固原理及临床操作注意事顼

1.石膏类模型材料的凝固是 转变为 的过程。

实践证明，石膏模型材料 越大， 越长，最后的

， 。混水率、多孔性以及材料强度之间的关系

是，混水率越高，孔隙越多，材料强度越低。熟石膏模型材料的

混水率以 为宜。
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2.影响凝固速度的因素：

1）熟石膏粉与水调和的比例不当，水量 ，凝固时间延 ，抗压强度和表面硬度明

显 。水量 ，凝固时间加 ，膨胀率增 ，气泡多，脆性大，表面粗糙，硬度

不能达到最大。

2）搅拌时间和速度的影响，搅拌时间越 搅拌速度越 ，凝固速度越 。但膨胀

率也大，强度 。

3）温度的影响： 凝固速度随温度 ， ℃凝固速度随温度升

高无明显关系。

临床操作注意事项：

石膏模型在 内产生 ， ， 。
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水门汀

第五节 水门汀

临床用于各种修复体的
粘结、乳牙和恒牙楔状
缺损充填、暂封、衬层、
盖髓、保髓及根管充填。
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宋丽茹第八节 包埋材料

磷酸盐包埋材料

硅胶包埋材料
按用途

口腔铸造修复体一般采用石蜡铸造法制作。制作完
成的蜡型（又称熔模）需要用一种耐高温的材料包
埋起来，制成铸模，经去蜡、铸造后复制成金属修
复体。这种过程中被用来包埋蜡型的材料，称为包
埋材料。用于包埋蜡型的材料称为包埋材料。包埋
材料的主要成分是耐高温的二氧化硅（Si02）。
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第三单元 口腔金属材料

金属的熔融与凝固

合金的结构与性质

合金的分类与应用

金属的形变

金属的热处理方式

金属的腐蚀与防腐蚀

金属的基本结构

金属材料的特性

第一节 概述
金属材料的性能由其晶格结
构和金属键所决定。金属的
晶格结构较为紧密，故其密
度较高；晶格结构中的电子
可以自由移动，所以金属具
有良好的导电和导热性；金
属具有光泽和反射光的性能。
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贵金属合金

非贵金属合金
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金属的熔融与凝固

合金的结构与性质

合金的分类与应用

金属的形变

金属的热处理方
式

金属的腐蚀与防腐蚀

金属的基本结构

金属材料的特性第一节 概述

金属的成形法

八、金属的成形法

金属的成形法大致有铸造、锻造、粉

末冶金和电铸。

1.将熔化的金属或合金浇注到预先制

成的铸型中成为铸件的过程称为铸造。

如临床常用的失蜡浇注法，可获得高

精度的修复体。

2.金属或合金在再结晶温度以下通过

加工外力（拉、压、锤等）而产生的

塑性形变称为锻造。如临床常用的不

锈钢丝、镍铬合金片等是通过锻造而

成。

3.电铸指利用电解过程，在导电性物

质上镀上所需金属。
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合金的结构与性质
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A 指金属与周围介质直接发生化学作用
而发生的损坏现象。这类腐蚀的化学反应是氧化-还
原反应，其结果是金属表面生成氧化物等。

B. 指金属与电解质溶液相接触而发生的

腐蚀损坏现象。在腐蚀过程中必然伴有电流产生。

口腔内金属的腐蚀主要是电化学腐蚀。

影响金属腐蚀的 主要包括：
组织结构的均匀性、
材料本身的组成及微结构、
表面形态及周围介质的组成与浓度等。
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（三）增强合
金与烤瓷结合
的方法
金属表面的

一般适
用于 ，
在金属表面涂
布一层与不透
明瓷同质的黏
结剂。
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金英杰医学教育，铸就您的成功人生！


